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PRÜFERGEBNISSE  VORMAUERZ IEGEL  NACH EN  771-1PRÜFERGEBNISSE  VORMAUERZ IEGEL  NACH EN  771-1

 
 

VMz nach DIN  

Ziegelrohdichte: 1550 kg/m³

Scherbenrohdichte: 1940 kg/m³

Druckfestigkeit: > 16 N/mm²

Wasseraufnahme: ≤ ca. 7,0 %

Wärmeleitzahl nach DIN 4108: 0,71 W/(mK)

Farb- und Lichtbeständigkeit: gegeben
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Wasseraufnahme ca. 11 %

Ritzhärte nach Mohs:  -

Farb- und Lichtbeständigkeit:  gegeben
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