
M A R S E I L L E       

schwarz-rot, carbon

https://www.roeben.com/de/klinkerriemchen/marseille-schwarz-rot-carbon

PRÜFERGEBNISSE  R IEMCHEN NACH D IN  EN  14  411  UND ISO  10545        
TE IL  3 

 
Einheit Wert

Wasseraufnahme  < 3,0 %

 Ritzhärte nach Mohs:  -

 Farb- und Lichtbeständigkeit:  gegeben
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